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 ؟نیستبرای جلوگیری از ترک جوش کدام عبارت صحیح  -۱
 ( استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن۱
 ( کنترل سرعت انجماد با کاهش شدت جریان الکتریسیته۲
 ( افزایش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه ورق۳
 پاسی ( کاهش سرعت جوشکاری و در صورت نیاز استفاده از پیش گرمایش و کنترل دمای بین۴

 3گزینه   2795صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 جمع بندی مطالب ارائه شده در مورد ترک  5-4-9
ناحیه تفتیده ( و مصالح جوش)  نوار جوشاست. ترک می تواند در  عاری بودن آن از هرگونه ترک، مهمترین مشخصه درز جوش

 نمود. وقوع ترک جوشهای متوسط را می توان بدون نگرانی از  ضخامتها در فولادبه وجود آید. اکثر  در فلز پایه
به صورت یک مشکل در می آید و  ترک در زیر نوار جوشو  ، ترک در نوار جوشهامیزان کربن و آلیاژ، افزایش ضخامت ورقبا 

 ی نیاز است.تمهیدات خاصاز وقوع آن به  جلوگیریبرای 
 برای جلوگیری از وقوع ترک روش های پیشگیرانه زیر ایجاب می شود: 

 . کنترل مواد مضافبه همراه مقطع مناسب برای درز و نوار جوش و  انتخاب دستورالعمل جوشکاری مناسبالف( 
  تعبيه فاصله بین دو لبه ورقبا  کاهش گیرداری درزب( 

  مصالح جوش کم هیدروژنده از پ( استفا
پیش و در صورت نیاز استفاده از  کاهش سرعت جوشکاری، کاهش شدت جریان الکتریسیتهبا  کنترل سرعت انجمادت( 

 ۔کنترل دما در پاس های میانیو  گرمایش
 

 .............. است.با ............. در صورت دوگانگی در مشخصات فنی یک توافقنامه اولویت به ترتیب -۲
 مشخصات فنی عمومی -نقشه های اجرایی  -( مشخصات فنی خصوصی ۱
 مشخصات فنی خصوصی -نقشه های اجرایی  -( مشخصات فنی عمومی ۲
 مشخصات فنی خصوصی -مشخصات فنی عمومی  -( نقشه های اجرایی ۳
 مشخصات فنی عمومی -مشخصات فنی خصوصی  -( نقشه های اجرایی ۴

 1گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونکتاب پاسخ در 

 
صاحبان  کدام یک از موارد زیر در شمار هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات -٣

 مشاغل می باشد؟
 ( هزینه های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری و ملزومات اداری مصرفی۱
 شده مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته( قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید ۲
 نگهداری محل موسسه ( مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات و هزینه های مربوط به حفظ و۳
 ( همه موارد۴

  4 گزینه صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 
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 ...................حالت هایی که باعث تاثیر اضافه وزن بر تعادل جرثقیل می شود  -۴

 بلند کردن بار سنگین تر از ظرفیت برآورده شده -( پایین آوردن بوم و افزایش شعاع بار ۱
 حرکت با بوم بلند -( استقرار روی سطح شیب دار ۲
 ( فشار باد روی بوم و سیم های مهار۳
 ( وزن بوم و سیم های مهار۴

 1گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 
خمشی  کدام یک از گزینه های زیر است؟ )صلبیت Bدر سازه شکل زیر حداکثر جابجایی قائم در نقطه  -۵

 بوده و از تغییر شکل محوری صرف نظر شود( EIتمامی اعضاء یکسان و برابر 

 
۱ )

𝑃𝐿۳

۲۴ 𝐸𝐼
 

۲) 
𝑃𝐿۳

۴8 𝐸𝐼
 

۳) 
𝑃𝐿۳

۱۲ 𝐸𝐼
 

۴) 
𝑃𝐿۳

96 𝐸𝐼
 

 3گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 

که پس  کدام یک از گزینه های زیر در مورد مجازات انتظامی تخلفات انضباطی یکی از مهندسان ناظر -۶
های غیرواقعی و مغایر از تخریب یک ساختمان در دست احداث، نسبت به انتشار تصاویر و نقل قول

 صحیح است؟ ده است،با اصول اخلاقی و شئون حرفه ای در شبکه های اجتماعی اقدام نمو
 ۴تا  ۲( درجه ۱
  ۳تا  ۱( درجه ۲
 5تا  ۲( درجه ۳
 ( این موضوع ارتباطی با تخلفات انتظامی ندارد.۴

 3گزینه   200صفحه  روبونقانون پاسخ یاب پاسخ در کتاب 
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گلوبال  براساس مفاد قراردادهای اجرای ساختمان )با مصالح( چنانچه مبلغ آن به صورت مجموع و -۷
تعیین نشده باشد، چه سطحی از زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف آن دیوار باشد، جزو 

 مساحت زیربنا محسوب می شود؟ ،
۱) 

۱

۲
 سطح آنها

 
۲ )

۲

۳
 سطح آنها

 
۳ )

۳

۴
 سطح آنها 

 
 ( تمامی سطح آنها جزو زیربنا محسوب می شود.۴

 2گزینه   165صفحه  روبون قانون پاسخ یابپاسخ در کتاب 

 
ساختمان در  کدام یک از عبارات زیر در مورد راه پله ها و پلکان های راه خروج مطابق الزامات حفاظت -۸

 برابر حریق صحیح است؟ 
 .( باید تدابیر لازم، روی پاخور تمام پله ها به منظور ممانعت از لغزش اتخاذ گردد۱
 است.میلی متر  ۱50میلی متر و حداقل  ۲00( ارتفاع هر پله حداکثر ۲
 میلی متر عرض مفید داشته باشد. 800( هر راه پله باید دست کم ۳
 .از طول مسیر کاهش دهد ( مجری هنگام اجرای پلکان های راه خروج می تواند عرض راه پله و پاگرد را در هر قسمت۴

 1گزینه   1502صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 کلیات  3-6-۴-3-1
، بر روی سطح آنها اتخاذ لغزندگیها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تدابیر لازم برای ممانعت از  تمام پلهپاخور 
 گردد.

تجاری، طبقه  در یک ساختمان (مطابق الزامات حفاظت ساختمان در برابر حریق، میان طبقه )نیم طبقه  -۹
باشد که مساحت آن حداکثر برابر ....... مساحت ای واقع در بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان می 

 طبقه زیر خود باشد.

۱ )
۱

۲
 

۲ )
۱

۳
 

۳ )
۱

۴
 

۴ )
۱

5
 

 2گزینه   1467صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 12ص3میان طبقه )تعریف( 
ساختمان که حداکثر یک سوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد،  طبقه ای واقع در بین هر یک از طبقات اصلیمیان طبقه: 

همان  یک سوم مساحت کلدر یک طبقه می تواند بیشتر از  مجموع مساحت میان طبقهبه جز در موارد خاص صنعتی، که 
 شود. طبقه
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 ؟نیست کدام یک از موارد زیر صحیح -۱۰
ه از سقف کاذب استفاده شود باید سطح زیر سقف اصلی مطابق ( در سقف های تیرچه بلوک با بلوک پلی استایرن هرگا۱

 آتش محافظت شود. ا فرآورده های مناسب در برابریضوابط مربوطه با اندود و 
 ممنوع است. ( تعبیه آستانه در برای درهای ورودی ساختمان های عمومی دارای تصرف آموزشی فرهنگی۲
 کاذب مجاز نیست.( تخلیه هوای آشپزخانه به فضای بالای سقف ۳
 باشند. ۱% ( بام های مسطح باید دارای شیب بندی مناسب حداقل۴

 4گزینه  1583صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

و کفشوی متصل به لوله کشی آب بام، مستقل از شبکه  ٪۲بام های مسطح باید دارای شیب بندی مناسب حداقل  4-9-5-2
 .اصلی فاضلاب ساختمان باشند

 
به عنوان در  حداقل و حداکثر پهنای مفید هر لنگه در فعال بازشو از در دو لنگه بدون وادار وسط که -۱۱

 ورودی و یا خروجی ساختمان مسکونی طراحی می شود به ترتیب چه مقدار است؟
 متر ۱.۲0و  0.80(۱
 متر ۱.۱0و  0.90(۲
 متر ۱.۱0و  0.85(۳
 متر ۱.۲0و  0.95(۴

 1گزینه   1564صفحه  یاب روبون پاسخپاسخ در کتاب 

متر باشد مگر آنکه در مقررات  2.05متر و ارتفاع مفید حداقل  0.90اصلی باید از نوع لولایی با پهنای مفید حداقل ” در“ 4-5-1-5-1
اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد. درهای دولنگه بدون وادار وسط که به عنوان در اصلی به کار می روند، 

متر  1.20متر پهنای مفید بدون مانع داشته باشند. پهنای هر لنگه در  نباید از  0.80اقل باید در هنگام بازشدن لنگه فعال، حد
 باشد. بیشتر

 
قرارگیری  سنگدانه های انبار شده، برای استفاده در فرآورده های ساختمانی، حداقل چند ساعت بعد از-۱۲

 در محل دپو قابلیت مصرف دارد؟ 
 ساعت  6 (۱
 ساعت ۱۲(۲
 ساعت ۲۴( ۳
 ساعت ۳6( ۴

 2گزینه   1602صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

ساعت در محل باقی مانده و سپس مصرف شود. این امر موجب می  ۱۲سنگدانه های انبار شده در دپو باید حداقل  5-7-6-12
 شود که رطوبت سنگدانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد
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و مقدار  مترمگاپاسکال اندازه حداکثر شن چند میلی 50مقاومت فشاری برای ساخت بتن پرمقاومت با  -۱۳

 مناسب سیمان آن به ترتیب چه میزان می تواند باشد؟
 کیلوگرم بر مترمکعب 560تا  ۳90میلی متر و  ۲5( ۱
 کیلوگرم بر مترمکعب 600تا  ۳00میلی متر و  ۳5( ۲
 کیلوگرم بر مترمکعب 600تا  ۳00میلی متر و  ۲5( ۳
 کیلوگرم بر مترمکعب 560تا  ۳90میلی متر و  ۳5( ۴

 1گزینه   1608صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 بتن پر مقاومت  5-10-3-1-3
کیلوگرم بر مترمکعب است. در صورت عدم کسب مقاومت فشاری مورد نظر با  ۵۶۰تا  ۳۹۰مقدار مناسب سیمان بین  -چ

استفاده از مقادیر سیمان ذکر شده، باید با کاهش نسبت آب به سیمان مخلوط و استفاده از مواد افزودنی معدنی مناسب، به 
 مقاومت فشاری متوسط لازم دست یافت. 

میلی متر و برای مقاومت فشاری  ۲۵یا  ۱۹مگاپاسکال، اندازه حداکثر شن باید  ۶۰ای ساخت بتن با مقاومت فشاری تا بر -ح
 میلی متر باشد.  5/12یا 5/9مگاپاسکال، اندازه حداکثر شن باید ۱۰۰بیشتر تا 

 
چقدر باید  لمترمکعب سیمان، ظرفیت اسمی سیلو حداق 9در یک کارگاه ساختمانی برای ذخیره حدود -۱۴

 باشد؟ )نزدیک ترین گزینه به پاسخ را انتخاب کنید(
۱) 3m ۱۲.5 

۲) 3m ۱۲ 
۳) 3m ۱۱.5 
۴) 3m ۱0.5 

 3گزینه   1591صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

نتیجه سیمان از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده صورت می گیرد و در  5-2-6-2-5
 درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد ۸۰به تدریج متورم می شود، نباید بیش از 

(9*100)/80=11.25 m3 
 در خصوص بتن الیافی کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ -۱۵

طحی به پوشش محافظتی س ( الیاف مصنوعی شیشه و الیاف طبیعی بامبو به علت سازگاری با محیط قلیایی بتن نیازی۱
 ندارند.

 ( استفاده از الیاف، سبب افزایش کارایی مخلوط بتنی می شود.۲
 باشد. MPa۱500  حداکثر برابر MPa60 مقاومت کششی الیاف فولادی در بتن های با مقاومت بیش از  (۳
 ( برای تعیین کارایی بتن الیافی می توان از آزمایش وی بی استفاده نمود.۴

 4گزینه   1609صفحه  ونپاسخ یاب روبپاسخ در کتاب 

 بتن الیافی  5-10-3-1-4
برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید از اسلامپ استفاده شود، بلکه باید از مخروط اسلامپ معکوس و یا آزمایش زمان  -خ

 وی بی استفاده گردد
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 کدام یک از عبارات زیر در مورد سنگدانه ها صحیح است؟-۱۶
 . در ساخت بتن سبک به کار می رود هماتیت ( سنگدانه۱
 .( سنگدانه ها را باید از سواحل دریاها و رودخانه ها تامین کرد۲
از سنگدانه طبیعی بتن مجاز  ( در هیچ شرایط استفاده از سنگدانه های شکسته بازیافتی از آوار ساختمان بجای بخشی۳

 .نیست
 پروژه های آبی مجاز نیست. ی دارای خاصیت قلیایی زیاد، به ویژه در( کاربرد سنگدانه های واکنش زا با سیمان ها۴

 4گزینه   1601صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 سازگاری  5-7-5
کاربرد سنگدانه های واکنش زا با سیمان های دارای قلیایی زیاد، به ویژه در پروژه های مهم و آبی مجاز نیست. در صورتی که 

سنگدانه از مواد پوزولانی -سنگدانه های واکنش زا ناگزیر باشد، لازم است برای کنترل انبساط ناشی از واکنش قلیاییاستفاده از 
 به مقدار لازم استفاده شود. تعیین نوع و مقدار پوزولان با استفاده از آزمون های مربوط انجام می شود.

 
ود تجربی در یک ساختمان بتنی دو طبقه به نسبت نیروی برش پایه معادل استاتیکی براساس پري -۱۷

متر که دارای نامنظمی پیچشی شدید بوده به همان ساختمان که با راهکارهای مناسب  7.2 ارتفاع
 منظم شده است، به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

۱ )۱ 
۲ )۱.۲ 
۳ )۱.۴ 
۴ )0.9 

 1گزینه   2908صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

ساختمان هایی که سیستم مقاوم جانبی آنها دارای خصوصیات زیر هستند، دارای نامعینی کافی بوده و در آنها ضریب  2-2-3-3
ρ  منظور می شود. 1.0برابر با 

 1.0در آنها باید برابر با  ρساختمان ها و یا اجزای زیر مشمول محدودیت های مربوط به ضریب نامعینی نمی شوند و  3-2-3-3
 منظور شود

 از تراز پایه  متر ۱۰طبقه و یا کوتاه تر از  ۳ساختمان های با تعداد طبقات کمتر از  -الف 
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صحیح  ای دیوار غیر پیوسته ای کدام یک از عبارات زیر در طرح لرزه در رابطه با دیوارهای غیرسازه -۱۸
 است؟

 .اتصال داده نشود از چهار وجه به سازه باربر جانبی( دیوار غیر پیوسته به دیواری اطلاق می شود که هیچکدام ۱
  داخل صفحه کنترل شوند. ن تحت اثر نیروهای اینرسی خارج وآ( در دیوار غیر پیوسته لازم است دیوار و اتصالات ۲
 صفحه کنترل شوند. تحت اثر نیروهای اینرسی خارج اکافی است دیوار و اتصالات آن صرفدیوار غیر پیوسته  ر( د۳
 طبقه دیوار غیر پیوسته را می توان فقط از تیر جدا نمود. ۲در سازه یک بیمارستان  (۴

 3گزینه   2970صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 ضوابط و الزامات لرزه ای اجزای غیر سازه ای  -4-1-6پ
 دیوارها  -1-4-1-6پ

ه شده است. دیوارها را می توان به دو صورت غیر پیوسته )جدا در این بند ضوابط و الزامات دیوار، بسته به نوع کاربرد آن ارائ
طراحی و اجرا نمود. دیوارهای غیر پیوسته به دیواری اطلاق ”و یا چسبانده شده به دیوار )میانقابی(”سازی شده از سازه اصلی(

ن دخالت ندارند و مزاحمتی می شود که بجز در کف ها با پیش بینی درز انقطاع از سازه باربر جانبی جداشده و در سختی آ
برای رفتار سازه ایجاد نمی کنند. در دیوارهای غیر پیوسته لازم است دیوار و اتصالات آن صرفا تحت اثر نیروهای اینرسی خارج 

 صفحه کنترل شوند.
از زمین  متر از تراز پایه، ٣5طبقه به ارتفاع  10درخصوص حداقل فاصله بالاترین طبقه یک ساختمان  -19

 ور کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟مجا
 میلی متر ۱75( همواره ۱
 میلی متر ۳50( همواره ۲
 میلی متر باشد. ۱75بیش از  ( به حداکثر تغییر مکان جانبی غیر خطی ساختمان بستگی دارد و ممکن است مساوی یا۳
 میلی متر باشد. ۱75کمتر از( به حداکثر تغییر مکان جانبی غیر خطی ساختمان بستگی دارد و می تواند ۴

 3گزینه   2899و2914صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

های مجاور به یکدیگر، ساختمان ها باید با پیش بینی  برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان ۱-4-1
 ی ا با فاصله ایدرز انقطاع از یکدیگر جدا شده و 

زمین های مجاور ساخته شوند. برای تأمین این منظور، در ساختمان های با هشت طبقه و کمتر،  داقل از مرز مشترک باح
فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد. در ساختمان های با 

و "زیاد" با هر تعداد طبقه، عرض درز انقطاع باید با استفاده بیشتر از هشت طبقه و یا ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" 
 ( تعیین شود۶-۵-۳از ضابطه بند )

در ساختمان های با اهمیت "خیلی زیاد" و "زياد" با هر تعداد طبقه و یا در ساختمان های بیشتر از هشت طبقه، عرض  6-5-3
 ز تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح در طبقه )با درنظر گرفتن اثردرز انقطاع بین ساختمان و ساختمان مجاور باید با استفاده ا

P-Δتعیین شود ). 
 H=0.005*35=175 mm*0.005تا هشت طبقه 

 میلی متر خواهد شد 175طبقه درز انقطاع مساوی یا بیشتر از  8بیش از 
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𝐟𝐜 در قسمتی از یک سازه بتنی که مقاومت مشخصه آن -۲۰
′ = 𝟑𝟎𝐌𝐏𝐚  خذ شده های ااست، نمونه

مگاپاسکال می باشد، مهندس ناظر پروژه جهت بررسی بیشتر  26و  29 ،٣1استوانه ای دارای مقاومت 
مگاپاسکال به دست  28و 26، 2٣ها برابر  دستور مغزه گیری از این بتن را صادر نموده و مقاومت مغزه

 ی زیر صحیح است؟ گزینه ها آمده است. به عنوان ناظر در خصوص بتن این قسمت کدام یک از
 ( بدون ارزیابی، می توان مقاومت بتن را تائید نمود.۱

 ( تائید مقاومت بتنی، نیاز به ارزیابی دارد.۲

 ( بتن کم مقاومت بوده و باید تخریب گردد.۳
 ( به دلیل پراکندگی مقاومت ها از بتن باید مغزه گیری بیشتری اخذ گردد.۴

 1گزینه   1922صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 بررسی نتایج بتن کم مقاومت  9-22-11-4
 ( زیر تامین شده باشند ۲( و )۱بتن ناحیه ای که از آن مغزه گیری شده، هنگامی قابل قبول تلقی می شود که شرایط ) -ت
𝑓𝑐 0.85میانگین مقاومت سه مغزه حداقل  -1

 باشد.  ′
𝑓𝑐 0.75ها از  مقاومت هیچ یک از مغزه -۲

 تر نباشد.  کم ′

{

23+26+28
3 = 25.66  > 0.85  × 30 = 25.5   → ok 

min ( 23 , 26 , 28 ) = 23 > 0.75 × 30 = 22.5 → ok 
 

 

لحاظ جزئیات  اگر مقدار زمان تناوب اصلی تجربی دو سازه فولادی و بتنی با سیستم قاب خمشی و به -۲۱
 حدودا چقدر است؟ هااین ساختمانمیانقاب دارای شرایط یکسان، برابر به دست آید، ارتفاع 

 متر ۱8( ۱

 متر ۲۳ (۲
 متر ۲5( ۳
 متر ۳0( ۴

 2گزینه   2908صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 Tزمان تناوب اصلی نوسان،  3-3-3
 

قاب های فولادیدر   
T = 0.08H0.75                                  (3-3) 

قاب های بتن آرمهدر  -  

T= 0.05H0.9                                        (۴-۳) 

0.08 H0.75= 0.05H0.9   →   0.08 H0.75

H0.75 =  0.05H0.9 

H0.75   → 𝟎. 𝟎𝟖 =  𝟎. 𝟎𝟓𝑯𝟎.𝟗−𝟎.𝟕𝟓 =  𝑯𝟎.𝟏𝟓 =
𝟎. 𝟎𝟖

𝟎. 𝟎𝟓
= 𝑯 = √𝟏. 𝟔 

𝟎.𝟏𝟓

= 𝟐𝟐. 𝟗𝟓 ≅ 𝟐𝟑 𝒎 
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فاصله این  بلوکی خارج از قاب به سازه اصلی و حداقلنوع اتصال فوقانی وادارهای انتهایی دیوارهای  -2۲
 دیوارها به وادار کدام یک از موارد زیر است؟

 از بر وادار بدون فاصله و -( مقید در خارج از صفحه دیوار و آزاد در داخل صفحه به صورت کشویی ۱
 فاع طبقهارت0.0۱ -( مقید در خارج از صفحه دیوار و آزاد در داخل صفحه به صورت کشویی ۲
 ارتفاع طبقه 0.0۱ -( مقید در برابر حرکت جانبی در دو جهت و تلسکوپی ۳
 بدون فاصله و از بر وادار -( مقید در برابر حرکت جانبی در دو جهت و تلسکوپی ۴

 3گزینه   2974صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 
کدام یک از  از لوله های فولادی استدر محاسبه یک پل عابر پیاده که به صورت سیستم خرپایی  -۲۳

 موارد زیر در تعیین بار یخ روی این سازه اثر ندارد؟
 ( قطر لوله۱
 ( میزان رطوبت محیط۲
 ( منطقه محل ساخت سازه از نظر بار برف۳
 ( ارتفاع سیستم خرپایی از سطح زمین۴

 2گزینه   1669صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 وزن یخ  6-9-2
(6-1-9)          Vi = πtdAs 

 تنها میزان رطوبت تاثیری ندارد
 

به ترتیب  محدوده مقدار بار در آزمایش بارگذاری استاتیکی شمع برای شمع های آزمایشی و اصلی -۲۴
 چه مقدار است؟

 برابر بار طراحی ۱.۲ حداکثر –برابر بار طراحی  ۱.۲( حداکثر ۱
 برابر بار طراحی ۲حداکثر  -گسیختگی برابر بار طراحی یا حد  ۲( حداقل ۲
 گسیختگی برابر بار طراحی یا حد قائم ۲حداقل  -برابر بار طراحی یا حد گسیختگی  ۲( حداقل ۳
 برابر بار طراحی ۱.۲ حداکثر –برابر بار طراحی یا حد گسیختگی  ۲( حداقل ۴

 4گزینه   153صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

چنانچه بر روی شمع آزمایشی هم آزمایش بارگذاری دینامیکی و هم آزمایش بارگذاری استاتیکی مدنظر باشد، باید  7-6-8-3-7
 فاصله زمانی دو آزمایش به حدی باشد که تغییرات در خاک و زمین ناشی از

فته باشد و شرایط خاک عملیات آزمایش اول )مانند تغییرات فشار آب حفره ای و دست خوردگی خاک( حتی الامکان از بین ر
 به حالت اولیه خود بازگشته باشد. 

 برابر بار طراحی می توانند بارگذاری شوند.  1.2 در صورتی که شمع های اصلی تحت بارگذاری قرار گیرند حداکثر تا 7-6-8-4-3
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سازه  و باطبقه بدون زیرزمین  2طبقه چسبیده به یک بیمارستان  10برای ساخت یک ساختمان  -۲۵

متر از تراز صفر اجرا شود.  6اسکلت بتنی که خوب طراحی و اجرا شده است باید گودبرداری به عمق 
 برعهده بگیرد؟  خطر گود چگونه در نظر گرفته شده و مسئولیت طراحی آن را چه کسی باید

 انجام شود. ( خطر گود بسیار زیاد بوده و طراحی آن باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح۱
 شود. ( خطر گود زیاد بوده و طراحی آن باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح انجام۲
 ( خطر گود زیاد بوده و طراحی آن باید توسط مهندس طراح ساختمان انجام گردد.۳
 ( خطر گود بسیار زیاد بوده و طراحی آن باید توسط مهندس طراح ساختمان انجام گردد.۴

 1گزینه   134صفحه  (11و7) پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

چنانچه ساختمان موجود در حوزه تأثير ناپایداری گود دارای یکی از مشخصات در بندهای زیر باشد، خطر گود  7-3-3-6-6
 همواره بسیار زیاد در نظر گرفته می شود. 

تحمل نشست های افقی و قائم نظیر ساختمان بدون اسکلت یا بدون ساختمان فاقد انسجام و یکپارچگی کافی برای  -الف 
پی پیوسته بتنی مسلح )پی های نواری و گسترده( یا هر گونه ساختمانی که در آن نشانه آشکار فرسودگی و ضعف در باربری 

 مشاهده گردد.
 ساختمان با ارزش فرهنگی و تاریخی  -ب
  ۲۸۰۰ارد ساختمان با اهمیت بسیار زیاد در استاند -ج
 طبقه یا بیشتر  ۸ساختمان  -د
بسیار زیاد باشد. مسئولیت طراحی گودبرداری باید توسط یک  1-3-7در صورتی که خطر گود مطابق با جدول  7-3-3-6-10

ناظر شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح، عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای عملیات توسط 
 ذیصلاح ژئوتکنیک انجام گردد.

 
دارند. حداقل  متر از روی شالوده هم تراز در کنار هم قرار 7و  4دو ساختمان با مصالح بنایی به ارتفاع  -۲۶

 چند میلی متر است؟ ادرز لرزه ای بین دو سازه حدود
۱) 50 
۲) ۴0 
۳) 70 
۴) 60 

 1گزینه   1750صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 درز لرزه ای )انقطاع(  2 - 3 - 3 - 8
لازم است دو ساختمان مجاور هم را با ایجاد درز لرزه ای از یکدیگر جدا کرد. علاوه بر این، چنان چه نسبت ابعاد پلان ساختمان 
بزرگتر از مقادیر مندرج در فصل چهارم و پنجم این مبحث باشد و نیز وجود پیشامدگی ها در پلان بیش از حد مجاز باشد، لازم 

 ه از درزهای لرزه ای به قسمت های مجزا تقسیم کرد. است ساختمان را با استفاد
 در اجرای درز لرزه ای، باید ملزومات زیر رعایت گردد. 

 ۵۰شده ساختمان و یا  میلی متر به ازای هر یک متر ارتفاع کوتاه ترین ساختمان و یا قسمت جدا ۱۰درز لرزه ای نباید از  -۱
 میلی متر، هر کدام بیشتر است، کمتر باشد. 

Max{(4*10),50}=50mm 
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 می گیرد؟ حداقل مقاومت فشاری ملات برای دیوار جان پناه در کدام یک از رده های مقاومتی زیر قرار -۲۷

 ( خیلی قوی۱
 ( قوی۲
 ( متوسط۳
 ( ضعیف۴

 2گزینه   1747صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 مقاومت فشاری ملات  3 - 6 - 2 - 2 - 8
(، M15(، ملات قوی )M20، ملاتها به چهار گروه ملات خیلی قوی )۷۰۶ - ۲مطابق استاندارد ملی ایران، شماره  به لحاظ مقاومتی،

 ( و به شرح زیر تقسیم می شوند. M1 – M5( و ملات ضعیف )M10ملات متوسط )
ه و برای ساخت عناصر مگاپاسکال بود ۲۰روزه برابر یا بیش از  ۲۸الف( ملات خیلی قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری 

 بنایی در زیر سطح زمین استفاده می شود.
مگاپاسکال بوده و برای دیوارهایی که به مقاومت  ۱۵روزه برابر یا بیش از  ۲۸ب( ملات قوی: این ملات دارای مقاومت فشاری 

 ها و دودکش ها استفاده می شود. خمشی زیاد نیاز دارند و برای جان پناه
مگاپاسکال بوده و برای ساخت عناصر بنایی  ۱۰روزه برابر یا بیش از  ۲۸ملات دارای مقاومت فشاری  پ( ملات متوسط: این

 معمولی استفاده می شود. 
 ت( ملات ضعیف: ملات با مقاومت کم که فقط برای نازک کاری مورد استفاده قرار می گیرد. 

اید از مقاومت فشاری واحد های مصالح بنایی مورد ای )خیلی قوی، قوی و متوسط( نب تبصره: مقاومت فشاری ملات سازه
 استفاده کمتر باشد.

 
اسلامپ  در اجرای ساختمانی با مصالح بنایی کدام یک از مقادیر زیر در محدوده مجاز نشست آزمایش -۲۸

 برای کارایی دوغاب سیمان است؟
 میلی متر ۱80( ۱
 میلی متر ۱۳0 (۲
 میلی متر ۲۳0( ۳
 میلی متر ۲80 (۴

 3گزینه   1749صفحه  پاسخ یاب روبوندر کتاب  پاسخ

 کارآیی مصالح سیمانی  6 - 2 - 8
کارآیی مصالح سیمانی، شامل: بتن، ملات ماسه سیمان و دوغاب سیمان )گروت(، بر مبنای میزان نشست آزمایش اسلامپ، 

 باید در محدوده های زیر قرار داشته باشد.
 میلی متر  ۱۵۰تا  ۵۰بتن: 

 میلی متر ۲۰۰تا  ۱۰۰ملات: 
 میلی متر. ۲۷۰تا  ۲۰۰دوغاب: 
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 ؟نیست در صورت استفاده از تاق ضربی در ساختمان های بنایی، کدام یک از موارد زیر صحیح -۲۹

میلی متر به  5ضخامت حداقل  میلی متر و 50( تیرهای اصلی سقف باید با استفاده از تسمه فولادی به عرض حداقل ۱
 ار شوند.صورت ضربدری به هم مه

باید یک شماره کمتر از تیر  ( شماره تیر آهن عرضی که برای اتصال تیر آهن های اصلی سقف به کار گرفته شود حداکثر۲
 اصلی باشد.

 ( طول نشیمن تیرهای اصلی بر روی کلاف افقی باید به اندازه عرض کلاف باشد.۳
 .متر، تیرهای اصلی را به هم متصل کنند ۲.5 حداکثر( لازم است در دهانه های انتهایی، تیرهای عرضی به فواصل ۴

 4گزینه   1775صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 سقف تاق ضربی  1 - 8 - 5 - 5 - 8
 در طراحی و اجرای سقف تاق ضربی رعایت موارد زیر الزامی است. 

عمود بر صفحه سقف( طراحی )  سربار و زلزلهتیرآهن های سقف باید بر اساس روش تنش مجاز و برای بارهای خدمت ساکن،  -۱
 افزایش داد.  50شوند. به جای بار زلزله می توان بار ساکن را ٪

 متر بیشتر باشد.  ۱فاصله بین تیرآهن های سقف نباید از  -۲
 میلی متر کمتر باشد.  ۵۰خیز تاق آجری نباید از  -3
 رابر عرض کلاف باشد. طول نشیمن تیرهای اصلی سقف بر روی کلاف افقی باید ب -۴
کمتر از تیرآهن اصلی( که  متر توسط تیرآهن های عرضی )حداکثر یک شماره ۲تیرآهن های سقف باید در فواصل حداکثر  -۵

در دل تیرآهن های سقف قرار می گیرند، به یکدیگر متصل شوند. لازم است تیرآهن های عرضی در محل تقاطع تیرآهن های 
 افقی( نیز اجرا شوند.  وی کلافاصلی با دیوار باربر )ر

سقف و در صورت پیوسته  لازم است تیرآهن های عرضی با استفاده از اتصال مناسب نبشی و تسمه به تیرآهن های اصلی -۶
 بودن، با استفاده از صفحه اتصال فولادی به کلاف بتنی متصل شوند. 

 افقی متقاطع متصل شوند.  فولادی به سطح بالایی کلافلازم است تیرآهن های اصلی سقف با استفاده از صفحه اتصال  -۷
تمام عرض کلاف بتنی، درون  چنانچه سقف تاق ضربی در تراز کلاف افقی اجرا شود، انتهای تیرآهن های اصلی سقف باید در -۸

 شود.  شبکه میلگرد کلاف قرار گرفته و به نحو مناسب به آن متصل
دهانه تاق ضربی تعبیه شود. این تکیه گاه می تواند با قرار دادن یک نیمرخ فولادی و  تکیه گاه مناسبی برای پاتاق آخرین -۹

 اتصال آن با کلاف زیر خود یا با جاسازی در کلاف بتنی تأمین شود. 
میلی  ۵ضخامت حداقل  میلی متر و ۵۰لازم است تیرآهن های اصلی سقف با استفاده از تسمه فولادی، به عرض حداقل  -۱۰

 صورت ضربدری مهار شوند. متر، به
 استفاده شود. 1 - 6 - 2 - 2 - 8برای اجرای تاق آجری لازم است از آجر سوراخ دار و ملات گچ و خاک، مطابق بند  -۱۱
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 ای جداگر آجری صحیح است؟  کدام عبارت درخصوص ضوابط عمومی دیوار غیرسازه -۳۰
 میلگرد بستر استفاده شود. در ناحیه یک سوم میانی ارتفاع دیوار از( همواره در این دیوارها باید در سه تراز مختلف ۱
 میلی متر است.  80( حداقل ضخامت دیوارهای جداگر آجری برابر ۲
میلگرد بستر طولی بلامانع  میلی متر برای اتصال دو ۲50میلی متر و در فواصل  6( استفاده از میلگرد عرضی به قطر ۳

 است.
 متر است. 5میلی متر در بین دو پشت بند برابر ۱00ار غیرسازه ای به ضخامت ( حداکثر طول آزاد دیو۴

 3گزینه   1752صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 ای اعضای غیرسازه 5 - 3 - 8
 ای جداگر  دیوار غیر سازه 1 - 5 - 3 - 8
نظایر آن ساخته شود. عرض  پیش ساخته گچی و ای جداگر می تواند از آجر، بلوک سفالی یا بتنی و یا قطعات دیوار غیرسازه -۱

میلی متر  ۸۰میلی متر و عرض دیوار جداگر بلوک سفالی و قطعات پیش ساخته گچی نباید از  ۱۰۰دیوار جداگر آجری نباید از 
 کمتر باشد. دیوار جداگر آجری باید صرفا با آجر سوراخ دار و ملات ماسه سیمان ساخته شود. 

متر یا سی برابر عرض دیوار می باشد. در صورت تجاوز از این  3.5از دیوار غیرسازه ای از تراز کف مجاور حداکثر ارتفاع مج -۲
(، این الزام محقق شود. مهار افقی باید 3 - 6 - 5 - 5 - 8مطابق بند )  حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند کلاف،

 ای مهار شود.  و به نزدیک ترین عناصر قائم سازه ادامه یافته در طول دیوار به طور پیوسته
متر بیشتر باشد، در غیر این  ۵ای بین دو پشت بند یا کلاف نباید از چهل برابر عرض دیوار و یا  طول آزاد دیوار غیرسازه -3

یوار، این الزام محقق ( یا پشت بند در طول د3 - 6 - 5 - 5 - 8صورت، لازم است با تعبیه مهار قائم مانند کلاف )مطابق بند 
 ای مهار شود. شود. مهار قائم باید در تمام ارتفاع دیوار به طور پیوسته ادامه یافته و به نزدیکترین عناصر افقی سازه

 دیوارهای غیرسازه ای که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند باید در تراز سقف کاملا مهار شوند. -۴
40*100=4000 mm= 4m 

آنکه بتن این  ساختمان اداری با اسکلت بتنی در جزیره کیش و در نزدیکی ساحل قرار دارد، براییک  -۳۱
ساختمان بدون در نظر گرفتن حفاظت سطحی، با دوام باشد مقدار پوشش بتن روی آرماتور تیرهای 

 این ساختمان به ترتیب کدام اصلی، حداقل رده بتن و حداکثر نسبت آب به سیمان در ساخت سازه
 یک از مقادیر زیر است؟

۱)mm 60  رده بتن  -پوشش بتنC35- 0.۴ حداکثر نسبت آب به سیمان  
۲ )mm50  رده بتن  -پوشش بتنC35 - 0.۴5 حداکثر نسبت آب به سیمان  
۳ )mm60  رده بتن  -پوشش بتنC30- 0.۴ حداکثر نسبت آب به سیمان     
۴ )mm50  رده بتن  -پوشش بتنC30- 0.۴5ب به سیمانحداکثر نسبت آ 

 1گزینه   1930صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 
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 دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن ۱-۱پ-۹جدول 

رده  رده بندی ردیف
هایی از شرایط محیطی مشابه با نمونه توصیف شرایط مشخصه

 رده بندی

1 
خطر خوردگی یا حملات شیمیایی وجود 

 X0 ندارد.

بدون سایر فلزات  بتن غیر مسلح و
مدفون در بتن: تمام شرایط محیطی به 

های غیر از شرایطی که در آنها پدیده
آب شدن، سایش یا حملات  –یخ زدن 

 شیمیایی ایجاد شوند.

-- 

ها با رطوبت بتن در داخل ساختمان بتن آرمه خیلی خشک
 بسیار کم

2 

های کلرید به غیر از خوردگی ناشی از یون
)بتن دارای میلگرد یا سایر  آب شور دریا

فلزات مدفون و در تماس با آب حاوی 
زدا، با های یخهای کلرید، شامل نمکیون

 منبعی غیر از آب دریای شور(.

XCD1 های سطوح بتنی در معرض یون - رطوبت متوسط
 کلرید موجود در هوا

XCD2 استخر شنا - مرطوب، به ندرت خشک 

3XCD 
مستقیم با خاک بتن آرمه در تماس 

 دارای یون کلرید

هایی از ساختمان که در قسمت -
تماس با خاک مهاجم هستند و در زیر 
سطح آب زیرزمینی واقع شده اند )آب 
به راحتی می تواند از سطح به داخل 

 نفوذ پیدا کند(

XCD4 های تر و خشک شدنچرخه 

هایی از ساختمان که در معرض بخش -
 ند،پاشش کلریدی قرار دار

 ها،های محوطه ساختمانروسازی -
 ها.دال پارکینگ -

 

 شرایط محیطی مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش های نفوذ پذیری بتن آرمه برای اعمال دوام در 4-1پ9جدول 

 طبقه بندی
 

 آزمایش

 ی مجاز مقادیر مشخصه )دوام(محدوده
1 2 3 4 
و XCD1شرایط 

XCS1 

و  XCS2شرایط 
XCD2  وXCD3 

و  XCS3شرایط 
XCD4 

شرایط 
XCS4 

روز(، درصد، استاندارد ملی  28حداکثر جذب آب نیم ساعته )در سن  -1
122-1608 3.5 3 2.5 2 

روز(، میلی متر،  28حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار )در سن  -2
 20 30 45 60 3201-5استاندارد ملی 

 28)در سن  RCPTحداکثر نفوذپذیری کلرید به روش تسریع شده  -3
 1500 2500 3500 - 20793روز( کولن، استاندارد ملی 

 روز( 28)در سن  RCMTمهاجرت کلرید  -4
، حداکثر، ملی متر بر ولت ساعت. روش 21479روش الف استاندارد ملی 

 ، حداکثر، مترمربع بر ثانیه21479ب استاندارد ملی 

- 
- 

0.045 
18 × 10−12 

0.03 
12 × 10−12 

0.02 
6 × 10−12 

 متر -روز(، اهم 28حداقل مقاومت الکتریکی چهار نقطه ای ونر )سن  -5
AASHTO T 358[1] 75 100 125 175 

روز(، میلی زیمنس بر متر  28حداکثر هدایت الکتریکی )در سن  -6
(ms/s استاندارد ملی ،)8 12 15 20 [2] 15428 
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گرفته  مورد دمای بتن و محافظت در نظرگزارش های نظارت در مراحل ساخت سازه های بتنی در  -٣2

سلسیوس حداقل  هدرج ٣5درجه یا بیشتر از  5تر از شده برای بتن در هنگام جای دادن در دمای کم
 تا چند سال بعد از پایان کار باید نگهداری شوند؟

 سال ۲0( ۱
 سال ۱5( ۲
 سال ۱0( ۳
 سال 5( ۴

 3گزینه   1925صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 گزارش های نظارت 9-22-13-2
ها باید تا  گزارش های نظارت باید کلیه ی موارد نظارت شده در هر مرحله از ساخت را در برگیرند. این گزارش 9-22-13-1-2

 سال از پایان کار نگه داری شوند. ۱۰مدت حداقل 
 د:گزارشهای نظارت، باید موارد )الف( تا )ت( را شامل شون 9-22-13-2-2

 پیشرفت کلی کار. -الف 
 هر نوع بار قابل ملاحظه حین ساخت که بر كف ها، دیوارها یا اعضای دیگر وارد شده است. -ب
زمان و تاریخ مخلوط بتن، مقادیر و نسبت های مواد استفاده شده در مخلوط، موقعیت تقریبی بتن ریزی در سازه و نتایج  -پ

 برای انواع مخلوط بتنهایی که به کار رفته اند. آزمایش های خواص بتن تازه و سخت شده، 
دمای بتن و محافظت در نظر گرفته شده برای بتن در هنگام جای دادن و عمل آوردن آن در مواقعی که دمای محیط کم  -ت

 درجه سلسیوس می باشد. ۳۵درجه و یا بیشتر از  ۵تر از 
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منفرد به  های کننده حرکت جانبی در بین شالودهکدام یک از حالات زیر نمی تواند به عنوان محدود  -۳۳

 کار گرفته شود؟

 
 

 ( )پ( ۱
 ( )الف(۲
 ( )ت(۳
 ( )ب(۴

 2گزینه   1857صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 کلافهای رابط شالوده های سطحی 9-15-6-3
سازه های ساختمان های صنعتی، آشیانه ها و غیره در سازه های یک طبقه که دارای دهانه ی بزرگ هستند، مانند  9-15-3-6-1

که در آنها شالوده ها دارای عمق استقرار و پایداری کافی در برابر نیروهای جانبی هستند، از پیش بینی کلاف رابط در امتداد 
 ه و متراکم شود.کرد. در این شالوده ها خاکریزی اطراف شالوده باید به روش مناسبی کوبید ی قاب می توان صرف نظر دهانه

درصد بزرگترین نیروی محوری نهایی  شالوده های سطحی، باید برای نیروی کششی معادل ده کلاف های رابط بين 9-15-3-6-2
 وارد به ستون های دو طرف خود طراحی شوند.

 میلی متر اختیار شوند. ۲۵۰ی سطحی، و حداقل  مقطع کلاف های رابط باید متناسب با ابعاد شالوده عاداب 9-15-3-6-3
میلی متر باشد. این میلگردها  ۱۲های رابط باید حداقل چهار عدد، و قطر آنها حداقل  تعداد میلگردهای طولی کلاف 9-15-3-6-4

 میلی متر از یک دیگر در نظر گرفته شوند. ۲۵۰میلی متر، و با فواصل حداکثر  ۶باید توسط میلگردهای عرضی به قطر حداقل 
و در شالوده های سطحی کناری  های رابط باید در شالوده های سطحی میانی ممتد باشند، میلگردهای طولی کلاف 9-15-3-6-5

 در بر خارجی ستون مهار شوند.
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است؟  حجم بتن مصرفی برای تیر و سقف مشبک در پلان روبرو به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر -۳۴

ظر شود و ابعاد سقف مشبک در هر دو جهت یکسان است و محل تلاقی تیر و )از حجم فولاد صرف ن
 ستون به عنوان بخشی از طول تیر در نظر گرفته شود(

   
 مترمکعب 9.6( ۱
 متر مکعب 8.6 (۲
 مترمکعب ۱۲.6 (۳
 مترمکعب ۱0.6 (۴

 2گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 [ = بتن تیرها0.6 × 0.4 × 5.6 -] + 2 ×[ 2 × 0.6 × 0.4 × 5.4=] 8.09

{
0.07 × 5.6 × 4.6 = 1.803 

6 × 4.6 × 0.15 × 0.23 = 0.95
5 × 5.6 ×   0.15 × 0.23 = 0.97

       → 1.803 +  0.95 +  0.97 =  دال مشبک:   3.723
 پوشانی )دوبار محاسبه شده(= نقاط هم -30 × 0.15 × 0.15 × 0.23=  0.155

m3 8.84  =0.155 - 3.723  +5.28 
 

زمایش آارگذاری، قسمتی از سازه که مورد ارزیابی مقاومت سازه بتنی موجود به روش آزمایش ب در -٣5
بارگذاری قرار می گیرد باید حداقل چند روز سن داشته باشد، تا بدون نیاز به موافقت جداگانه کارفرما 

 و پیمانکار و تمامی گروه های مرتبط، بتواند تحت آزمایش بارگذاری قرار گیرد؟
 روز ۲8( ۱
 روز 56( ۲
 روز ۱۴( ۳
 روز ۴۲( ۴

 2گزینه   1926صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

داشته باشد. در صورت موافقت  روز سن ۵۶قسمتی از سازه که مورد آزمایش بارگذاری قرار می گیرد، باید حداقل  9-23-4-4-1
 آزمایش زودتر از این زمان مجاز خواهد بود. انجامطراح و تمامی گروه های مرتبط،  کارفرما، پیمان کار، مهندس
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ستون بالایی وصله شوند و وصلة آرماتورها از نوع  ϕ20 آرماتور با پایینی ستون از ϕ28هرگاه آرماتور  -۳۶
B  طول وصله پوششی برابر قطر آرماتور در نظر بگیریم، 40بوده و طول گیرایی آرماتورها را (stL)  در

 کشش به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟
 میلی متر ۱۴60(۱
 میلی متر ۱0۴0( ۲

 میلی متر 800( ۳
 میلی متر ۱۱۲0( ۴

 4گزینه   1909صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

باشد 1.3ld ، در حالت کلی باید برابر با lstهای آجدار در کشش،  میلگردهای آجدار و سیمی پوششی  طول وصله 9-21-4-1-2
(. Aوصله ی نوع کاهش داد ) 1.0ld(. تنها در صورت تامین دو شرط زیر، می توان طول وصله ی پوششی را به Bوصله ی نوع )

 ، حداقل دو برابر مقدار مورد نیاز باشد. مقدار آرماتور موجود در طول وصله -الف 
Max{Ld bot ,1.3Ld top  }={40db  ,1.3Ld }={40*28 , 1.3*400*20}=1120 

 در خصوص آماده سازی با پاشش مواد ساینده در قطعات فولادی کدام عبارت صحیح است؟ -۳۷
 ستر باید گرد و خاک روی سطح را با واترجت کاملا تمیز کرد.آ( قبل از اعمال ۱
 است. MPa7( فشار باد در این روش ۲
 و خاک روی سطح را با هوای فشرده تمیز کرد. ( قبل از اعمال آستری نمی توان گرد۳
 ( قبل از اعمال آستری می توان گرد و خاک روی سطح را با جاروبرقی صنعتی تمیز کرد.۴

 4گزینه   2071صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 آماده سازی سطوح 10-4-5-2
 ، و اکسیدهای حاصل از نورد، بردن رنگاز بین بهترین روش برای  پاشش مواد سایندهبا  تمیز کاری 

موارد زیر حایز  پاشش مواد سایندهمی باشد. به طور کلی در مورد آماده سازی سطح با  چسبندگی کمرنگ های قدیمی با 
 اهمیت می باشند:

باشد. بعد از آماده می MPa0.7در آماده سازی با مواد ساینده، تقریبا  فشار باد. مقدار صحیح اطمینان از فشار مؤثر بادالف(  
سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک 

 کاملا تمیز کرد.  جاروی برقی صنعتیو یا  ))بدون آب و روغن هوای فشردهبر روی سطح را با 
ر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زاید را کم ، با چسبندگی کم بها رنگو  زنگب( اگر مقدار 

 کرده و سپس عملیات آماده سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.
، سطوح مشکلی برای رنگ آمیزی می آهن گالوانیزه شدهو  فلزات سبکآماده سازی نشده و یا سایر  سطوح آلومینیومیپ(  

کاملا  حلال قویبه سطوح فوق بسیار کم می باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک  لایه پرایمرباشند، زیرا چسبندگی 
بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال  لایه واش پرایمرکرد. سپس یک  چربی زدایی

 ود.نم
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با استفاده  متری با یک ستون هم طول آن که هر دو 15میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن یک تیر  -۳۸
نظیر پیش خیز  از جوش ساخته شده، به ترتیب چند میلی متر است؟ )در تیر هیچ انحنای خاصی

 وجود ندارد(
 ۱۱و  ۱۱( ۱
 ۱۱و  ۱5( ۲
 ۱5و  ۱5( ۳
 ۱5و  ۱۱( ۴

 2گزینه   2075صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 رواداری های ابعادی 10-4-6-3
میزان ساخته می شوند، بدون توجه به سطح مقطع،  جوشکه با استفاده از  اعضای اصلی خرپاو ستون ها برای  10-4-6-3-1

 با :( برابر است انحراف محور عضو از خط راست عضو ) انحراف مجاز در ریسمانی بودن
 متر: ۹برای اعضای با طول کمتر از  -
 × mm 3)طول عضو بر حسب متر( /۳*
 میلی متر  ۱۰متر مساوی  ۱۴تا  ۹برای اعضای با طول  -
 متر: ۱۴برای اعضای با طول بزرگتر از  -

 mm ×+mm 10 3  طول عضو بر حسب متر( -14)/۳
هانهطول د انحراف مجاز در ریسمانی بودن )ستون و خرپا(  

3 mm*1/3× )متر 9کمتر از  (طول عضو برحسب متر  

10 mm 9  متر 14تا  

10mm +3 mm × 14-  عضو طول  برحسب متر
3  

 
متر 14بیش از   

تیر =  
طول تیر

1000 =  
15000
1000 = 15 𝑚𝑚 

→ ستون  15 𝑚 > 14 → 10 𝑚𝑚 +  
− طول تیر  14000

1000  → 10 𝑚𝑚 +  
15000 − 14000

1000 = 11 𝑚𝑚 
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نیاز به ورق پیوستگی و ورق مضاعف بوده  IPB 400به ستون  IPE ٣60( تیر WUF-Wاتصال )در یک  -۳۹
، بدون توجه به نیاز محاسباتی،  (zhو حداقل ارتفاع آن ) (ztاست. حداقل ضخامت هر ورق مضاعف )

های مضاعف )جوش اتصال ورق به کدام یک از گزینه های زیر برحسب میلی متر نزدیک تر است؟
 طریق لبه های آن صورت می گیرد(فقط از 

۱) ۱6=zt  600و=zh 
۲ )۱0=zt  700و = zh 

۳) ۱۲ = zt  005و = zh 
۴ )8 = zt  560و = zh 

 4گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

560 mm  =100  +100  +360  =100  +100 ارتفاع تیر = ارتفاع ورق مضاعف + 
 ضخامت ورق:

𝑡𝑧  ≥  
(𝑑𝑧 +  𝑤𝑧)

90  
 = dzهای پیوستگی فاصله آزاد بین ورق – 360 = های تیر ضخامت بال

IPB400  ضخامت جان ستونtz = 
dz = dbeam – 2tfb = 360 – 2 × 12.7 = 334.6 mm 

wz = dcol – 2fc = 400 - 2 × 24 = 352 mm 
𝑡𝑧  ≥  

334.6 + 352
90 = 7.62 𝑚𝑚 
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برش در  با عملکرد اتکایی، فقط براساس کنترل در اتصال پیچی شکل زیر با پیچ های پرمقاومت و -40

توسط اتصال شكل )الف( به حداکثر نیروی قابل تحمل ( uPپیچ ها، نسبت حداکثر نیروی قابل تحمل )
(up) )تر است؟به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک توسط اتصال شكل )ب 

 
۱ )۱.0 
۲ )۱.۲ 
۳ )۱.۱ 
۴ )۱.۳ 

 2گزینه   2034صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

𝐹𝑛𝑣 = 0.45 𝐹𝑢  از  دندانه شده بگذرد  
𝐹𝑛𝑣 = 0.55 𝐹𝑢 از  دندانه شده نمی گذرد  

}  →  
0.55 𝐹𝑢  

0.45 𝐹𝑢

= 1.22 
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مندرج در نقشه  بدون تغییر اندازه ساق جوش xدر اتصال دو قطعه زیر به یکدیگر، حداکثر مقدار مجاز  -۴۱

 چقدر است؟

 
۱ )mm 2 - 2t 
۲ )mm 2 - 1t 
۳ )mm۲ 
۴ )mm) 2 - 2mm, t 2 - 1min (t 

 3گزینه   2073صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 رواداری ها 10-4-6
 رواداری های جوش 10-4-6-1
به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر قرار  جوش گوشهقطعاتی که باید به وسیله  10-4-6-1-1

میلی متر بزرگتر شود، اندازه ساق  ۲میلی متر بزرگتر گردد. اگر فاصله ریشه از  ۵( نباید از بازشدگی درز ) فاصله ریشهگیرند. 
ی مورد نظر ضخامت مؤثر گلوبات نماید که جوش مندرج در نقشه، باید به اندازه آن افزایش یابد و یا سازنده به طریقی اث

 فاصله بین تسمه پشت بند با ورقو همچنین  جوش های انگشتانه و کامحاصل شده است. بازشدگی بین سطوح در تماس 
ه مجاز نیست مگر اینکه استفاده از آن در نقش مصالح پرکنندهمیلی متر بزرگتر گردد. استفاده از  ۲نباید از  درزهای لب به لبدر 

 برسد مهندس طراحها تصریح شده باشد و یا به تأیید 
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 mmمیلگردی به کمک جوش شیاری به یک لبه تخت ورق متصل شده است. این اتصال دارای طول  -۴۲

باشد، حداقل قطر آرماتور موردنیاز به  6.٣ × 2mm 210 می باشد. چنانچه سطح مقطع مؤثر جوش 100
 است؟کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر 

۱ )ϕ۲5 
۲ )ϕ۱۴ 
۳ )ϕ۱۲ 
۴ )ϕ8 

 1گزینه   2026صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

Ae = L × te 
3.6 ×  102 = 100 ×  𝑡𝑒  →  𝑡𝑒 = 3.6 𝑚𝑚 →  𝑡𝑒 = 0.3 𝑅 → 𝑅 =  

3.6
0.3 = 12 𝑚𝑚 → 𝐷 ≥ 24 𝑚 

 
جوشی  نشدهها از اتصال گیردار تقویت در یک قاب خمشی فولادی ویژه برای اتصال تیرها به ستون -۴۳

است. در این  استفاده شده و برای اتصال هر دو بال فوقانی و تحتانی تیر از پشت بند استفاده شده
 ؟نیست خصوص کدام یک از عبارت های زیر با رعایت الزامات موردنیاز، صحیح

 ( پشت بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند.۱
 ده در بال فوقانی تیر باید برداشته شوند.( پشت بندهای مورد استفا۲
 ( پشت بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر نمی تواند به بال تیر جوش شود.۳
 ( پشت بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر نمی تواند به بال تیر جوش شود.۴

 2گزینه   2062صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تأیید شده 10-3-13-1
 ، رعایت الزامات زیر ضروری است.جوش های نفوذیدر  تسمه های پشت بند( در صورت نیاز به تعبيه ۹)

، پس از مقطع ستون)یا جان های(  اتصال ورق های پیوستگی به بال ها و جانمورد استفاده در  برداشتن پشت بندهای• 
 شکاری الزامی نیست.اتمام عملیات جو

، پشت بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند و پس از برداشتن اتصالات گیردار مستقیم تیر به ستوندر • 
 میلی متر تقویت گردد.  ۸باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل  ریشه جوش نفوذیتسمه های پشت بند، 

ه ستون، برداشتن پشت بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر الزامی نیست. در صورتی در اتصالات گیردار مستقیم تیر ب• 
میلی متر به بال ستون  ۸که تسمه های پشت بند برداشته نشوند، این تسمه ها باید با جوش گوشه به ضخامت حداقل 

 جوش داده شوند.
 ر به ستون، به بال های تیر مجاز نیست.اتصال پشت بندهای مورد استفاده در اتصالات گیردار مستقیم تی• 
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 صحیح است؟ کدام گزینه در مورد گالوانیزه کردن قطعات فولادی به منظور ساخت، نصب و کنترل آنها -۴۴

 در متر مربع انجام می شود. 0.98 ( عملیات گالوانیزه کردن با قلع و خلوص۱
 باشد.( زدودن آلودگی خارجی پیش از گالوانیزه کردن نیاز نمی ۲
 از محل گالوانیزه شده نمی توان جوشکاری نمود. mm ۴0در فاصله  (۳
 ( برای گالوانیزه کردن باید از شیوه غوطه وری داغ بوسیله قلع استفاده نمود.۴

 3گزینه   2073صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 گالوانیزه کردن 10-4-5-7
 شود  در هر مترمربع انجام 0.98با خلوص. رویبه وسیله  غوطه وری داغباید با شیوه  عملیات گالوانیزه کردن 

 گردد. عاری از هرگونه آلودگی های خارجیو  تمیزگالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملا  قبل از عملیات
میلی متر به  ۵۰قرار خواهند گرفت نباید نزدیکتر از  جوشکاریو محل هایی که مورد عملیات  قطعات گالوانیزه شدهدر مورد 

گالوانیزه شوند، چنین قسمت هایی که گالوانیزه نشده اند مطابق آنچه در بخش رنگ آمیزی آورده شده است،  محل جوش
 قرار گیرند. عملیات ترمیمباید مورد 

فرض کنید ارتفاع پهنای بال مقطع یک تیر ورق در نقشه ها مطابق شکل زیر است. کدام یک از تیر  -45
 جرا شده زیر در محدوده رواداری های مجاز قرار نمی گیرد؟ )مقاطع متقارن هستند(های جوشی اورق

 
۱ )۱ 
۲ )۲ 
۳ )۴ 
۴ )۳ 

 1گزینه    2077 صفحه پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

میلی  ۳۰۰میلی متر برای پهنای کوچکتر یا مساوی 3±مساوی  پهنای بالبرای تیرورق های جوشی، رواداری مجاز  10-4-6-3-8
که در صفحه مرکزی جان اندازه گیری می شود،  ارتفاع كل تیردر  میلی متر برای پهنای بزرگتر می باشد. رواداری مجاز± 4متر و 

 می باشد. ۹-۴-۱۰مطابق جدول 
 رواداری مجاز ارتفاع تیرورق  ۹-۴-۱۰جدول 

 رواداری مجاز ارتفاع تیر )میلی متر(
900≥ 3 ± 

1800  ≥h  >900 5± 
 5-و 8+ 1800<

 میلی متر رواداری دارد 4در شکل یک عرض بال تیر بیش از 
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 زیر ترتیب محکم کردن پیچ ها در وصلة دو ورق فنی تر است؟ در کدام یک از شکل ها -۴۶

 
۱( )۱) 
۲( )۴) 
۳( )۲) 
۴( )۳) 

 2گزینه   2070صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 پیچ های اصطکاکیبستن و محکم کردن  10-4-4-6-2
محکم می شوند، تا سفتی کامل پیچ های هر اتصال در دو مرحله انجام می گیرد. اول، تعدادی از پیچ ها تا حد محکم کردن  

اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملا به هم چسبیده اند، سپس تمام پیچ ها در سوراخ قرار گرفته کاملا سفت می 
باید از مراحل محکم کردن پیچ ها پیش تنیده می گردند. در هریک از پیچ ها ، چرخاندن اضافی مهرهرحله دوم، با شوند. در م
قسمت ها، وصله کمتری می دهند شروع به بستن پیچ ها کرد. در تغییر شکل است و صفحات اتصال صلب تر قسمتی که 

لبه تا پیچ های کناری های وسط با حفظ تقارن و ترتیب،  ، وسط ورق اتصال می باشد. بعد از محکم کردن پیچصلب اتصال
پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ های  پیچ های وسطورق اتصال محکم می شوند. سپس می توان به آزاد 

چرخیدن پیچ و کناری، آنها را از حالت کاملا سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ ها باید دقت کرد که از 
 جلوگیری به عمل آید.مهره با هم 

 محل صلب این اتصال مرکز این اتصال می باشد
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در کدام  در صنعتی سازی یک پروژه ساختمانی و در شرایط یکسان، ترتیب نزولی امتیاز آوری دیوارها -۴۷

 گزینه )از راست به چپ( رعایت شده است؟
 عات پیش ساخته، دیوار بتنی سبک پیش ساختهدیوار ساندویچ پنل، دیوار گچی با قط( ۱
 ( دیوار بتنی سبک پیش ساخته، دیوار ساندویچ پنل، دیوار گچی با قطعات پیش ساخته۲
 ( دیوار بتنی سبک پیش ساخته، دیوار گچی با قطعات پیش ساخته، دیوار ساندویچ پنل۳
 طعات پیش ساخته، دیوار گچی با قچ پنل، دیوار بتنی سبک پیش ساخته( دیوار ساندوی۴

 4گزینه   164صفحه   (11و7)پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 امتیاز انواع دیوار 3-2-11جدول 

 امتیاز انواع دیوار ردیف
 100 دیوار خشک 1
 100 دیوار ساندویچ پانل 2
 100 دیوار فلزی پیش ساخته 3
 95 دیوار چوبی پیش ساخته 4
 90 ساختهدیوار شیشه ای با قاب پیش  5
 85 دیوار فلزی غیر پیش ساخته 6
 85 دیوار بتنی سبک پیش ساخته 7
 75 دیوار بتنی درجا با قالب های صنعتی 8
 70 گاردیوار بتنی با قالب ماند 9
 55 دیوار گچی با قطعات پیش ساخته 10
 50 پانل( 3Dدیوار بتن پاششی سه بعدی ) 11
 45 دیوار بلوک سیمانی سبک )عایق(  12
 25 سفالی  /دیوار بلوک سیمانی معمولی  13
 15 دیوار آجری  14
 15 دیوار بتنی درجا با قالب های سنتی 15

 
 در اجرای ساختمان با سیستم قاب سبک فولادی سرد نوردشده کدام عبارت صحیح نیست؟ -۴۸

 مجاز نیست.( استفاده از مصالح بنایی به عنوان دیوار در قاب های سبک سرد نورد شده ۱
 ( استفاده از بتن در سقف مجاز نیست.۲
 ( استفاده از پیچ برای اتصالات مجاز است.۳
 ( قطع استادها در طبقات سازه مجاز است.۴

 4گزینه   171صفحه   (11و7)پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

به روش دیوارهای یکپارچه باید با استفاده از اِستادهای یکسره و بدون قطع در تراز طبقه و  LSFاسکلت سازه  11-6-2-2-81
 تیرچه هایی که به صورت یکسره از کنار ستون عبور می کنند، طراحی شود. 
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 1000طبقه  طبقه به متراژ هر 12واحدی با  120در یک پروژه صنعتی سازی بزرگ برای احداث ساختمان  -۴۹

 بع، مجری باید چه رتبه ای نزد سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؟متر مر
 ( رتبه یک۱
 ( رتبه دو۳
 ( رتبه سه۳
 ( رتبه چهار۴

 1گزینه   168صفحه  (11و7)پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 دامنه کاربرد  11-4-1
رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان، برای تمامی پروژه ، همراه با 3-7-4-11مطابق بند  "درجه سه صنعتی سازی"کسب حداقل 

  :های ساختمان سازی در سراسر کشور، حداقل با یکی از مشخصات زیر الزامی است
 واحد مشابه؛  ۱۰۰دارای حداقل  •
 طبقه از روی سازه پی؛  ۱۵ساختمانی با حداقل  شامل •
 مترمربع.  ۱۰،۰۰۰ دارای سطح کل زیربنای حداقل •

 بوه سازی ها در این گروه قرار می گیرند.توضیح: ان
مجری پروژه بزرگ ساختمانی باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رتبه  11-4-2-1

 یک ابنیه را نیز از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد. 
 

عبارت  پانل( کدام D٣حات بتن پاششی سه بعدی )ته با صفدر اجرای ساختمان نیمه پیش ساخ -۵۰
 نیست؟صحیح 

 .( نصب پانل سقف باید پس از پاشش کامل بتن دیوارها انجام شود۱
 میلی متر بتن پاششی در هر طرف دیوار مجاز نیست. ۳0( ضخامت ۲
 ل مجاز خواهد بود.ندرصد سطح کل پا ۲5( در یک پانل دیواری ایجاد باز شو به اندازه ۳
 میلی متر پیش خیز در وسط دهانه در نظرگرفته شود. ۲0متر باید  ۴در پانل سقفی با طول دهانه ( ۴

 1گزینه   176صفحه  (11و7)پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 میلی متر بیشتر باشد.  ۷۰میلی متر کمتر و از  ۴۰ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید از  11-6-6-2-21
 درصد سطح کامل دیوار بیشتر باشد.  ۳۳در هر دیوار پانلی، سطح بازشوها نباید از  11-6-6-2-62
 اگر از پانل های سقفی استفاده شود، لازم است نصب پانل های سقف پیش از اتمام بتن پاشی دیوارها انجام شود.  11-6-6-2-40
 منفی به مقدار نیم درصد طول دهانه در وسط دهانه تیرها رعایت شود.  در پانل های سقفی باید خیز 11-6-6-2-24

  



 1401شهریور  16 – 1نسخه  

 
در تخریب دستی دودکش های بلند صنعتی، کدام گزینه نمی تواند معرف فاصله محل استقرارکارگران  -۵۱

 تا نقطه بالای سازه و ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره باشد؟
 m  ۱.8 و ارتفاع. m۱.۳فاصله قائم ( ۱
  m۱.5و ارتفاع  m ۱( فاصله قائم ۲
  m۲.5و ارتفاع  m ۲ ( فاصلة قائم ۳
 m ۱.7و ارتفاع m ۱( فاصله قائم ۴

 3گزینه   2137صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

در صورتی که سازه های مذکور به طریق دستی تخریب گردند، باید از داربست استفاده شده و به تناسب تخریب  12-8-6-2
سازه از بالا به پایین، سکوی داربست نیز به تدریج پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پایین تر از 

 متر باشد. 1.5متر و حداکثر  0.5حداقل نقطه بالایی سازه بوده و این اختلاف ارتفاع 
مصالح و ضایعات حاصل از تخریب سازه های مورد بحث باید از داخل آنها به پایین ریخته شود. برای جلوگیری از  12-8-6-3

خلیه مواد آنها ایجاد شود. ت لیهانباشته شدن و تراکم مصالح و ضایعات، باید قبلا دریچه ای در قسمت تحتانی سازه برای تخ
 2انجام شود. در هر صورت ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره نباید بیشتر از  ،مذکور بایستی پس از توقف کار تخریب

 متر باشد.
 

احداث  حصارهای محافظ گود در مجاورت معابر و فضاهای عمومی در چه فاصله ای از لبه گود باید -۵۲
 شود؟

 متر ۲( حداکثر ۱
 رمت ۱.5 ( حداکثر۲
 متر ۲( حداقل ۳
 متر ۱.5 ( حداقل۴

 4گزینه   2138صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

سنگ، سقوط افراد، حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین آلات، سرازیر  ببرای جلوگیری از بروز خطرهایی نظیر پرتا 12-9-2-5
و وسایل و ماشین آلات حفاری و خاکبرداری، باید اطراف  شدن آب به داخل گود و نیز برخورد افراد و وسایل نقلیه با کارگران

ب محصور و محافظت شود. در صورتی که گودبرداری به نحو مناس 12-5-2اکبرداری با رعایت مفاد بخش ـمحل گودبرداری و خ
و  9-5-12 و 2-5-12و خاکبرداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، باید این حصار با رعایت مفاد بخش های 

و روز و از فاصله دور قابل رؤیت باشند مجهز و با علائم هشدار دهنده که در شب  ثحداامتر از لبه گود  1.5در فاصله حداقل 
 .گردد
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 ؟نیستطبقه صحیح  25کدام یک از موارد زیر درخصوص ایمنی تاور کرین یک برج  -۵۳

 ( بازدید روزانه قلاب ها، حلقه ها و چنگک ها ۱
 ( بازدید کابل ها از نظر فرسودگی، خوردگی و هر نوع عیب و ایراد ظاهری به صورت روزانه۲
 لزوم بازدید فنی ماهانه همه قسمت ها توسط شخص ذیصلاح( ۳
 جابجایی و نصب مجدد ماه یکبار و یا پس از هر گونه 6( معاینه فنی و آزمایش و صدور برگه گواهی اجازه کار هر ۴

 3گزینه   2131صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

بالابر باید طبق برنامه زیر مورد بازدیدهای دورهای با معاینه فنی و آزمایش  قسمت های مختلف دستگاه ها و وسایل 12-6-2-9
 قرار گیرند :

بازدید روزانه قلاب ها، حلقه ها، اتصالات، چنگک ها، کابل ها، زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که برای بستن و بلند : الف
خوردگی، شکستگی، ترک خوردگی و هر نوع عیب و ایرادهای ظاهری کردن بار مورد استفاده قرار می گیرند، از نظر فرسودگی، 

 دیگر، توسط متصدی و مسئول دستگاه.
 بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه، هفته ای یک بار، توسط شخص ذیصلاح.: ب
یک بار و ماه  6معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمت های دستگاه توسط شخص ذیصلاح و صدور برگ گواهی اجازه کار، هر : پ

 همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هرگونه جابجایی و نصب در محل جدید.
 

 درخصوص داربست کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ -۵۴
میلی متر  50ضخامت یکسان  ( کلیه تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای۱

 میلی متر باشند. ۲50دارای عرض و حداقل 
 مرغوب فولادی باشند. ( اجزای نگهدارنده و تکیه گاه ها و اتصالات یک داربست همواره باید از مصالح مناسب و۲
 متر است.۲.50 ( حداکثر فاصله تکیه گاه های تخته ها برابر۳
 گیرد. تایید قرار( داربست باید توسط شخص ذیصلاح حداقل ماهی یکبار مورد بازدید کنترل و ۴

 1گزینه  2133صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 داربست  12-7-2
داربست سازه ای است موقت شامل یک یا چند جایگاه، اجزای نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه ها که در هنگام اجرای  12-7-2-1

 حفظ و نگهداری کارگران یا مصالح در ارتفاع، مورد استفاده قرار می گیرد.عملیات ساختمانی به منظور دسترسی به بنا و 
کلیه قسمت های داربست شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه ها، اتصالات، راه های عبور و پلکان داربست  12-7-2-2

آن توسط شخص یا اشخاص ذیصلاح طوری طراحی، باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب از جنس چوب، فولاد و امثال 
 برابر بار مورد نظر را داشته باشد. ۴ساخته و آماده به کار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش 

نواقصی باشد که استحکام  قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر 12-7-2-3
آن را به خطر اندازد. همچنین باید از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوشیده شدن عیوب و نواقص آن می گردد، 

 خودداری شود.
جستگی تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند، باید صاف، بدون هر گونه زائده و بر 12-7-2-4

میلی متر عرض و  ۲۵۰و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه تخته ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای 
میلیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده و مهاربندی شوند که به هیچ وجه جابجا نشده و ابزار و مصالح  ۵۰

ننماید. همچنین حداقل عرض جایگاه باید با توجه به آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی از بین آنها به پایین سقوط 
متر و برای کارهای  1.8مصوب شورای عالی حفاظت فنی تعیین و فاصله تکیه گاه های تخته ها حداکثر برای کارهای سنگین 

 متر باشد. 2.3سبک 
  



 1401شهریور  16 – 1نسخه  

 

 نسبت به سایرین باید بیشتر باشد؟شدت روشنایی کدام یک از گزینه های زیر  -۵۵
 روی میز مطالعه(۱
 ( اتاق خواب۲
 اتاق کنفرانس( ۳
 ( کلاس نقاشی۴

 4گزینه   2205صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 پیشنهادی حداقل محل ردیف
 500 300 روی میز مطالعه 3-3-5-2پ 
 500 200 اتاق کنفرانس 6-2-5-2پ 

 4-1-5-2پ 
 اتاق خواب:

 روشنایی عمومی-
 روشنایی میز توالت-

 
50 
200 

 
100 
500 

 700 500 کلاس نقاشی و کارهای دستی 4-4-5-2پ 
 

 برای نصب مخزن دفنی سوخت مایع کدام یک از عبارات زیر صحیح نیست؟ -۵۶
 نرسد. سیبیآ( در گودبرداری برای مخزن دفنی، باید احتیاط کرد که به پی های ساختمان موجود ۱
 ۴00روی مخزن به ضخامت  ( اگر مخزن دفنی در محلی که احتمال عبور وسیله نقلیه از روی آن می رود با پوشش خاک۲

 پوشانده شود. میلی متر با بتن مسلح ۱00میلی متر و روی آن به ضخامت 
 ساختمان، به آن منتقل نشود. ( اگر مخزن زیر ساختمان دفن می شود، باید در جایی قرار گیرد که بارهای وارده به پی۳
 پی می گذرد. درجه ای باشد که از سطح باربر ۴5( زیر مخزن باید نسبت به پی ساختمان، خارج از خط ۴

 2گزینه   2276صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 نصب مخزن دفنی 14-12-2-4
روی مخزن باید دست  پوشش خاکاز روی آن می رود نصب شود،  احتمال عبور وسایل نقلیه( اگر مخزن دفنی در محلی که ۴)

اینچ( گرفته شود و روی آن به ضخامت  ۱۸میلی متر ) ۴۵۰به ضخامت  پوشش خاکفوت( باشد؛ یا آنکه  ۳میلیمتر ) ۹۰۰کم 
 پوشانده شود.  بتن مسلحبا اینچ(  ۶میلی متر ) ۱۵۰
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 ؟نمی باشددرخصوص لوله کشی آب باران ساختمان کدام یک از عبارت های زیر صحیح  -۵۷

 متر می باشد. ۳( حداکثر فاصله بست ها در لوله قائم چدنی برابر ۱
 ( حداقل شیب لوله های افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد.۲
در خاک )زیر کف پایین ترین طبقه یا محوطه( برای لوله کشی آب باران  (u-pvcهای پلی وینیل کلراید )( کاربرد لوله ۳

 مجاز نیست.
 شود. ( در محاسبات بست و تکیه گاه لوله های آب باران، باید لوله ها کاملا پر از آب در نظر گرفته۴

 3گزینه   2369صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 انتخاب لوله و فیتینگ 16-6-3-3
 (U-PVCث( لوله و فیتینگ از جنس پلی وینیل کلراید ) 

زیر پائین ترین طبقه یا در محوطه (باشد برای دفن در خاک  BDو یا  Dفقط لوله هائی که با علامت  EN1329( در استاندارد ۲)
 ( مناسب می باشند. 

 کدام گزینه صحیح نیست؟در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان  -۵۸
 درجه سلسیوس بیشتر شود. ۲8( در استخرهای واقع در هوای آزاد، نباید دمای آب از ۱
 ( برای اختلاط آب گرم و سرد در حمام باید از شیرهای مخلوط اهرمی استفاده شود.۲
 ( باید برای کولر آبی یک سیستم سایه اندازی مناسب تعبیه گردد. ۳
مقررات ملی ساختمان  ۱۴برابر حداقل میزان تعیین شده در مبحث  ۱.5 ی تازه تهویه مکانیکی نباید از( حداکثر میزان هوا۴

 بیشتر باشد.

 4گزینه    2537 صفحه پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 تأمین هوای تازه 19-4-3-5
مقررات ملی ساختمان  ۱۴مبحث  تعیین شده دردرصد حداقل میزان  ۱۲۰الف( حداکثر میزان هوای تازه تهویه مکانیکی نباید از 

 بیشتر باشد. 
تهویه وجود دارد، ولی  ب( در صورتی که از سیستم های بازیافت انرژی از هوای خروجی استفاده شود، امکان افزایش میزان

یستم بازیافت تعیین نباید از انرژی مصرفی در حالت بدون س در هر صورت، میزان انرژی مصرفی برای تهویه و تأمین هوای تازه
 شده در بند الف بیشتر باشد.

 میزان هوای تازه وجود ندارد پ( در اوقات گذر فصلی، که سیستم های گرمایی و سرمایی خاموش هستند، محدودیتی برای
 نیست؟ در خصوص ملاحظات طراحی معماری ساختمان در برابر انفجار، کدام یک از موارد زیر صحیح -59

 شده در ورودی ساختمان مراکز تجمع باید به سمت خارج باز شود.( درب های نصب ۱
 .( استفاده از پنجره های بزرگ ممنوع است۲
 ( استحکام قاب پنجره باید بیش از شیشه ها باشد.۳
 ( چارچوب های جداره خارجی به سازه در ترکیب با بازشوها استحکام کافی در برابر انفجارداشته باشد.۴

 2گزینه   2672صفحه  یاب روبون پاسخپاسخ در کتاب 

استفاده از پنجره های بزرگ، مشروط به قاب بندی داخلی و تقسیم به اجزای کوچک و رعایت تمهیدات ضروری  -21-2-3-4-2
 رسانی شیشه ها )مانند استفاده از روکش های چسبنده به شیشه(، بلامانع است. برای جلوگیری از آسیب
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کارگاه ساختمانی  سیمان در یک kN 150 و ظرفیت وزنی ٣0 kN سیمان کوچک به وزن خالی یک سیلوی -۶۰
 4و محل اثر آن در ارتفاع  kN 20 ورتی که کل بار باد وارد بر سیلومطابق شکل باید نصب شود. در ص

داقل ضخامت پی بتن مربعی به ح ،2متری باشد تنها براساس معیار واژگونی و با ضریب اطمینان 
و  3kN/m 25 بتن پی با وزن مخصوص )به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ ٣ × ٣ mعااب

 هیچگونه بار اضافی روی آن وجود ندارد(

 
۱ )mm 300 = fh 
۲ )mm 053 = fh 
۳ )mm 004 = fh 
۴ )mm 045 = fh 

 گزینه  صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب 

 
 




